    Wyjaśnienia  do  SIWZ – z dnia 16.05.2014r.

    znak ZP.DR-ML.2712.01.01.2014.Now 

    „Przebudowa drogi gminnej Nr 101010 N w m. Nowina”          

pytanie nr 1. 

„ Zamawiający w Specyfikacji Technicznej D-05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego, powołuje się na nie aktualne normy, co do materiałów wsadowych do mm-a. Obecnie aktualne są „WT-1/2010 Wymagania Techniczne, Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwaleń na drogach krajowych” oraz 

„WT-2/2010 Mieszanki mineralno-asfaltowe, Wymagania techniczne, Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych”.

Odpowiedź:   

W dniu 16 maja 2014r. Zamawiający zamieścił na swojej stronie internetowej www.gminaelblag.pl. aktualną normę nr „D-05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego” w załączniku nr 11, Szczegółowych  Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót, na zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej 

Nr 101010 N w m. Nowina”. 

Zamawiający potwierdza, że kruszywa oraz mieszanki z betonu asfaltowego, mają być zgodne z aktualnymi „WT-1 2010 Wymagania Techniczne, Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwaleń na drogach krajowych” oraz z „WT-2 2010 Mieszanki mineralno-asfaltowe, Wymagania techniczne, Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych”.

